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Constat de dégadation des aciers en plafond suite aux infiltrations
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Traces au sol suite aux infiltrations en plafond
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Constat de formation de calcite suite aux infiltrations d'eau
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Constat d'éclatement des béton par la corrosion des aciers provoquée par les infiltrations d'eau
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Constats du 25 juillet 2020
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Constats de formation de calcite suite aux infiltrations d'eau
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